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Probe-Nr: 55254257001 _ -
.Probenbez;:hnung: _Kunststofftrinkflasche aus PETG _
.Probenart: Panststoff rot

..Parameter ] Ein—he? _Ergebnis BG_ - Pri_ifverfahren
Bisphenol A _ ] mg/ kg <BG 0,1 n QMA 1298 / GC-MS

Beurteilung:
In der untersuchten Probe wurde kein Bisphenol A nachgewiesen (Bestimmungsgrenze 0,1 mg/ kg).

Abbildung 1: Kunststofftrinkflasche aus PETG.

Hinweise:

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Proben. Eine auszugsweise Vervielfaltigung des Priifberichtes darf nur durch
schriftiche Genehmigung des Priiflabors erfolgen. Chemikalien- und Materialbiindwerte werden bei der Ergebnisermittlung beriicksichtigt. Die Lagerfrist der
Proben betrégt, sofern nicht anders vereinbart, maximal 6 Monate ab Probeneingang (Ausnahmen und spezifische Fristen sind in QMH geregelt).

Stuttgart, 28.06.2017
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