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Vorratsbehélter 8 Liter (mit einer Gummimembran und PP-

Innenauskleidung)

Bisphenol A

20.12.2016 - 13.01.2017

Untersuchungsergebnis:

- siche Folgeblatt/blatter —

DAKkS-akkreditiertes Analyselabor D-PL-11060-03-00 in Stuttgart und Halle.
CPSC Identification Number for DEKRA Automobil Laboratory Services: 1236

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstrafle 15
D-70565 Stuttgart

Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra,com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr, 21039
Ust.ID-Nr. DE 811 297 970 Steuer-Nr. 98015/01322
Bankverbindung:

Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600

IBAN: DE84 6008 0000 0301 0051 00

Landesbank Baden-Wrttemberg BIC: SOLADEST

IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Stefan Koibl

Geschaftsfihrer:

Dr. Gerd Neumann (Vorsitzender}
Wolfgang Linsenmaier

Guido Kutschera

Johannes Vossebrecher
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Probe-Nr: 55255296001
Probenbezeichnung: Vorratsbehélter 8 Liter, Gummi schwarz
Probenart: Gummi, schwarz
Parameter Einheit | Ergebnis BG Prifverfahren
Bisphenol A mg/ kg <BG 0,1 QMA 1298 / GC-MS
Probe-Nr: _ 55255296002
Probenbezeichnung: Vorratsbehalter 8 Liter, Kunststoff grau
Probenart: Kunststoff, grau
Parameter Einheit | Ergebnis BG Priifverfahren
Bisphenol A mg/ kg <BG 0.1 QMA 1298 / GC-MS
Produktfotos:

Probe -002

Probe -001

Erarbeitet: DEKRA Automobil GmbH - Handwerkstr. 15 — 70565 Stuttgart

Bearbeiler:

Sabrina Konig Telefon +49.711.7861-3742



DEKRA 2718/10.16

> DEKRA

Prifbericht-Nr. 55255296 A Version: 1 Seite 3von 3

Beurteilung:

In den beiden Proben konnte kein Bisphenol A nachgewiesen werden.

Hinweise:

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die genannten Proben. Eine auszugsweise Vervielfiltigung des Prifberichtes darf nur durch
schriftliche Genehmigung des Pr(iflabors erfolgen. Chemikalien- und Materialblindwerte werden bei der Ergebnisermittlung beriicksichtigt. Die Lagerfrist der
Proben betrégt, sofern nicht anders vereinbart, maximal 6 Monate ab Probeneingang (Ausnahmen und spezifische Fristen sind in QMH geregelt).

Stuttgart, 13.01.2017

utomobil GmbH
erfirdmwelt- und Produktanalytik

Erarbeilet: DEKRA Automobil GmbH — Handwerkstr. 15 — 70565 Sluttgart
Bearbeiter: Sabrina Konig Telefon +49.711.7861-3742



